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Elastyczna, reaktywna zywica epoksydowa
do wykonywania podptytkowych powtok
uszczelniajacych

® bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtoza

® zdolno$¢ do mostkowaniarys

e wodoszczelnos¢

e elastycznosc

® odpornos¢ na dziatanie cieptaimrozu

® odpornos¢ na dziatanie agresywnych
mediéw

uszczelniajacych

www.sg-weber.de

weber.tec 827

Epoxiabdichtung

OPIS PRODUKTU

weber.tec 827 S (Superflex 40 S) jest dwusktadnikowa zywicg
uszczelniajgcy, stosowang do uszczelniania powierzchni
poziomych, pionowych i pochylych. Szczegélne wtasciwosci
produktu:

® bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,

® zdolnos¢ do mostkowaniarys,

® wodoszczelnosé,

e elastycznosg,

® odpornos¢ na dziatanie cieptai mrozu,

® odpornos¢ na dziatanie agresywnych mediéw.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 827 S (Superflex 40 S) tworzy elastyczng i szczelng
membrane, bezposrednio pod oktadzing ceramiczng. Jego
obszary zastosowan to:

® baseny kapielowe,

® baseny solankowe i termalne,

® pomieszczenia mokre obcigzone dodatkowo agresywnymi
mediami (kuchnie w zakfadach zbiorowego zywienia, po-
mieszczenia w masarniach, rzezniach, warsztatach samo-
chodowych, itp.),

® |aboratoria.

Produkt mozna rowniez stosowac, jako klej do ptytek (po do-

daniu 3+4% wag. zageszczacza — piasku kwarcowego) oraz do

zabezpieczenia i/lub uszczelnienia obrobek blacharskich na bal-

konachi tarasach. Blachy paséw muszg by¢ mocno potaczone

z podtozem kotkami rozporowymi. weber.tec 827 S (Superflex

40 S) moze by¢ stosowany na:

® podtozu z betonu/zelbetu,

e tynkach tradycyjnych (cementowych),

® jastrychach cementowych,

e istniejgcych, stabilnych oktadzinach ceramicznych (glazuro-

Baza surowcowa:
Barwa:
Rozpuszczalnik:
Sktadniki:
Konsystencja:

Gestosé:

Proporcje mieszania:

Sucha pozostatos¢:
Sposéb nanoszenia:

Grubos¢ nanoszenia:
Czas obrébki:

Wymagana ilos¢ warstw:
Zuzycie:

Temperatura aplikacji (powietrzai
podtoza):

Mozliwos$c chodzenia:
Petne obcigzenie:

QOdpornosc temperaturowa (obszary
suche):

Odpornosc temperaturowa
(obszary mokre i stale znajdujace sie
pod wodg):

Srodek czyszczacy:

zywica epoksydowa
betonowoszara

brak

pastowata
ok. 1,25 kg/dm?

czesci wagowe
sktadnik A : sktadnik B
w stosunku 100 : 45

100 %
smarowanie, szpachlowanie
1,2mmdo 2 mm

w +20°C pojemnik 2 kg ok. 30 minut,
pojemnik 8 kg ok. 20 minut

2do3

ok.1,5do 2,5 kg/m?

od +10°C do +30°C

po 24 do 48 godz.

po 7 dniach

do +70°C

do +40°C

weber.sys 992 (Verdunnung AX)

® podiozu z asfaltu lanego (wewnatrz pomieszczen).

wanych i nieglazurowanych), .
Zywicy weber.tec 827 S (Superflex 40 S) nie nalezy stosowac na ist-
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niejgcych oktadzinach ceramicznych w obszarze zewngtrznym
(np. powierzchnie balkonow i taraséw), ktore znajduja sie nad
ogrzewanymi lub zamieszkanymi pomieszczeniami.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Podtoze Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od
oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc. Ponadto
podfoze musi byc¢ réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrg-
cen, jak réwniez ubytkow, spekan, rakow itp.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Usungé (np. skuc) wystajgce resztki

zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np.

przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodg pod ci$nieniem itp.
Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do
rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

Z podtozy glazurowanych nalezy catkowicie usung¢ pozostato-
Sci tluszczu i wosku preparatem weber.sys 992 (Verdunnung
AX). Okfadziny ceramiczne w obszarach stale znajdujacych sie
pod wodg przed naniesieniem uszczelnienia weber.tec 827 S
(Superflex 40 S) nalezy zmatowi¢ mechanicznie. Produktu nie
nalezy stosowac na mozaike szklang i szkto. W zaleznosci od
podtoza wymagane sa srodki gruntujgce wymienione w tabeli.
Kolejne powtoki preparatu weber.tec 827 S (Superflex 40 S)
naktada¢ na wcigz klejaca sie lub stwardniatg warstwe gruntujg-
cg, posypang w stanie swiezym piaskiem kwarcowym do zywic
(uziarnienie 0,1 do 0,5 mm). Wytrzymatos$¢ na odrywanie po-
wierzchniw przypadku podtozy mineralnych powinna wynosi¢
przynajmniej 1 N/mm2. Wilgotnos$¢ musi wynosié ponizej 4%
wagowo. W przypadku stosowania weber.tec 827 S (Superflex
40 S) w obszarach stale znajdujgcych sie pod wodg uszczel-
nienie musi tworzy¢ zamknieta wanne. Unika¢ podsigkania
uszczelnienia wilgocia.

Podtoze Obszar stale Pozostate obszary
znajdujacy sie pod
wodg

Glazurowane i Nie wymaga Nie wymaga grun-

nieglazurowane towania
okfadziny cera-

miczne

gruntowania,
podtoze wczesniej
mechanicznie
przeszlifowac

Chtonne podtoza mineralne Zagruntowac preparatem
weber.prim 807 (Eurolan

FK 28).

Zuzycie: ok. 150 do 300 g/m?
w zaleznosci od chtonnosci

podtoza.

Asfalt lany Nieposypany piaskiem:

np. poprzez srutowanie lub
inne odpowiednie procesy
przygotowac tak, aby uzy-
skac przyczepnos$¢ minimal-
ng 1,0 N/mma2.

Przygotowanie produktu Komponenty A (zywica) i B (utwar-
dzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych
do uzycia. Zabrania si¢ zmieniania tych proporcji. W przypadku
pojemnika ,.kombi”, dno goérnego stozkowego pojemnika z
utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego,

uszczelniajacych

nalezy wielokrotnie przebié¢ stalowym przebijakiem i pozwoli¢, aby
utwardzacz w catosci wyptynat do pojemnika dolnego i niezwtocz-

nie rozpocza¢ mieszanie za pomocg mieszadta w wolnoobroto-

wej wiertarce (miesza¢ w pojemniku sktadnika A). Nalezy zwraca¢
uwage na doktadne wymieszanie skfadnikdéw przy sciankach i dnie
pojemnika. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minut i
powinien doprowadzi¢ do jednorodnej, homogenicznej mieszaniny
bez widocznych smug. Jezeli produkt dostarczany jest w osobnych
pojemnikach wlac skfadnik B do skfadnika A. Aby usung¢ pozostato-
$ci przylegajgcego sktadnika B w opréznionym pojemniku, przelac¢
lekko wymieszany materiati w ten sposéb zwilzy¢ scianki pojemnika
sktadnika B. Aplikacja weber.tec 827 S (Superflex 40 S) nakfada sie
paca z trojkagtnymi zebami (paca z listwg zebatg nr 1) a bezposrednio
po tej czynnosci rownomiernie rozprowadza gtadka kielnig. Grubos¢
warstwy natozonej w pierwszym przejéciu wynosiok. 1 - 1,5 mm (w
zaleznosci od obszaru zastosowania), co odpowiada zuzyciu 1,3 - 2,0
kg/m2. Drugg warstwe nalezy wykonac najwczesniej 24 godziny po
pierwszej i nie pdzniej niz po 3 dniach. Uzyskanie szczelnej powtoki o
grubosci 1,3 - 2 mm wymaga natozenia materiatu w 2 przejsciach.
Jezeli oktadzina ceramiczna uktadana jest na kleju cementowym,
natozong w drugim przejsciu $wiezg warstwe weber.tec 827 S (Su-
perflex 40 S) nalezy posypac piaskiem kwarcowym do zywic 00,7 -
1,2 mm. Grubos$¢ posypki z piasku kwarcowego nie moze by¢ wieksza
niz 0,5 mm. Po zwigzaniu zywicy nadmiar piasku usung¢ i utozy¢ ptytki.
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) musi zawierac sie w prze-
dziale od +10°C do +30°C. Jednoczesnie temperatura podtoza musi
by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Czyszczenie narzedzi
W stanie $wiezym wodg, po stwardnieniu mechanicznie.

ZUZYCIE

W kuchniach (poza trzonem

kuchennym

arynna odptywowsg), w labo-
ratoriach

i pomieszczeniach mokrych
zuzycie

weber.tec 827 S (Superflex

405)

Wynosi:

1,5 kg/m?
(grubos¢ warstwy 1,2 mm)

W basenach oraz kuchniach
(pomiedzy

trzonem kuchennymarynng
odptywowsa)

zuzycie weber.tec 827 S
(Superflex 40 S) wynosi:

2,5 kg/m?
(grubos¢ warstwy 2 mm)

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

W chtodnym i suchym pomieszczeniu, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu weber.tec 827 S (Superflex 40 S) mozna sktadowad, co
najmniej 12 miesiecy. W mys| przepiséw ADR preparat jest zaliczany
do 9 klasy: Rézne materiaty i preparaty niebezpieczne. Numer UN:
3082. Patrz karta charakterystyki

UWAGA

Podczas postepowania z niniejszym preparatem i jego magazyno-
wania nalezy przestrzegac wskazéwek bezpieczenstwa podanych na
opakowaniul Nalezy przestrzegac przepisow BHP podanych w karcie
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charakterystyki preparatu niebezpiecznego i na etykiecie.
Prawidtowe, a tym samym skuteczne zastosowanie naszych
produktow, nie podlega naszej kontroli.

Dlatego tez gwarancja moze obejmowac wytgcznie, jako$é
naszych wyrobéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i
dostawy, z wylgczeniem skutecznosci ich obrébki. Niniejsza
instrukcja uniewaznia wszelkie wczesniejsze dane techniczne.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, wynika-
jacych z postepu technicznego. Informacje podane przez
naszych pracownikéw, ktére wykraczajg poza ramy niniejszej
instrukcji, wymagajg pisemnego potwierdzenia. Za przestrze-
ganie ewentualnych praw wtasnosci, jak réwniez istniejgcych
przepisow i postanowien, dotyczacych np. bezpieczenstwaii
ochrony pracy BHP, odpowiedzialny jest wytgcznie odbiorca
naszych produktow.
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